
           
 
 
 
 

 
 

 

Paramètres Valeurs limites retenues 
Cuivre total (Cu) 4 mg/l 
Plomb (Pb) 1 mg/l 
Cadmium (Cd) 1 mg/l 
DBO5 100 mgO2/l 
DCO 500 mgO2/l 
MES 50 mg/l 
Nickel 5 mg/l 
Zinc total 10 mg/l 
Fer 20 mg/l 
Cr total 5 mg/l 
Cyanures 1 mg/l 
Débit (m3/tPF) 0.12 

Valeurs Limites des rejets et Coefficients Spécifiques de pollution pour la 
branche « Galvanisation à chaud » 

 
 


